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CS 568

Turbogel

sehr schnelles dreikomponentiges, wasserquellfahiges Hydrogel mit sehr
niedriger Viskositat und hartet extrem dehnfahig aus

Produkteigenschaften

« 3(4)-komponentiges Verpressgel
Spezielle Produktvorteile

« sehr schnell u. extrem dehnbar

« sehr niedrige Viskositat
Anwendungsbereiche

+ nachtragliches Abdichten

« fr Schleierinjektionen

« zum Stoppen von Wasser

Eigenschaften / Anwendung der Oberflache bildet sich dort eine harte, sehr stabile Schicht,

Mit ConSeal CS 568 Turbogel kann der erfahrene professio-
nelle Anwender die Topfzeit frei bestimmen. Es ldsst sich, je
nach zugegebener B2 Menge und Temeratur, eine Reaktions-
zeitvon ca. 10 Sekunden bis zu ca. 4 Minuten einstellen. Somit
ist unser ConSeal CS 568 Turbogel noch flexibler anwendbar
als unser ConSeal CS 567 Acrylatgel. ConSeal CS 568 Turbo-
gel kann durch seine besonders schnelle Reaktionszeit zur Vo-
rinjektion fiir ConSeal CS 567 Acrylatgel und als eigenstén-
dige Abdichtung genutzt werden. Unsere Acrylatgele sind
untereinander kompatibel. Durch die extreme Dehnbakeit
und die gute Anhaftung auf silikatischen Untergriinden eig-
net sich ConSeal CS 568 Turbogel fiir schwierigste Anwen-
dungen aller Art.

ConSeal CS 568 Turbogel ist somit ein 3-komponentiges
Hydrogel mit vielseitigen Einsatzmoglichkeiten, z.B. flir Schlei-
erinjektion, Rissverpressungen, Fugensanierung, vielseitig
im Tief- und Tunnelbaubau sowie im Trocken-, Feucht- und
Druckwasserbereich einsetzbar.

ConSeal CS 568 Turbogel eignet sich insbesondere bei von
innen auszufiihrenden, nachtraglichen AbdichtungsmaR-
nahmen von erdberiihrenden Wand- und Bodenbereichen
an verschiedensten Bauwerken, wenn eine AuBenabdichtung
technologisch nicht mdglich oder sinnvoll ist. Weiterhin dient
es der Sanierung und Nachdichtung verschiedenster Detaile
wie, Durchdringungen, Fugen, Risse, Hohlkehlen, defekter Fla-
chenabdichtungen usw.

Damit kann man alle Bereiche, die sonst nicht freilegbar sind,
erreichen. Dies schlie3t u.a. auch Sohle-Wandanschliisse, Dop-
pelwénde, Schlitzwénde, Hohlkammerwénde, Spundwande,
Kanaéle, Schdchte und Schldsser, Sohlplatten, Fahrstuhlschach-
te, Tunnel und vieles mehr ein.

Fir die Sanierung von Dehnfugen in Betonbauwerken emp-
fehlen wir, ConSeal CS 568 Turbogel mit ConSeal CS 569
Gelelastik zu verarbeiten und eine Reaktionszeit von minde-
stens 2 Minuten einzustellen. Bei der Rissinjektion empfehlen
wir ahnlich vorzugehen.

ConSeal CS 568 Turbogel ist mit Wasser kompatibel.

Das Gel nimmt nach der Aushértung bis zum Gleichgewichts-
quelldruck freies Wasser auf und unter trockenen Bedin-
gungen kann es wieder Wasser abgeben. Diese Vorgange sind
immer wieder umkehrbar. Durch den Verdunstungsprozess an
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die die Diffusion des tiefer liegenden Wassers erheblich
hemmt. Eine Austrocknung wird dadurch erschwert. Die Bil-
dung dieser Schicht erfolgt jedoch nur bei absoluter Trocken-
heit und einem guten Luftwechsel, also nie in Zonen, in denen
eine Injektion durchgefiihrt wird.

Durch seine besonderen Eigenschaften ist ConSeal CS 568
Turbogel somit auch im Wasserwechselbereich einsetzbar.

Verarbeitung - Anmischen

Bitte immer beachten:

Komp.-A2 (kleinBlau, 0,5 Liter) zur Komp.-A1 (Kanister gro3
Blau, 20 Liter) dazu geben.

Komp.-B2 (kleinWeif3; 40 g - 1000 g) in einen Kanister (Weil3,
mit ca. 25 Liter Fassungsvermogen) geben, dann 20 Liter
Wasser zugeben und griindlich mischen.

In Abhdngigkeit von der B2-Menge (Salz) und den Tempe-
raturen lassen sich unterschiedliche Topfzeiten einstellen
(Anhaltswerte siehe Tabelle). Damit die Reaktion zuverlassig
gestartet wird, darf dabei die minimale B2-Menge von 40 g
(bezogen auf 20 kg A1-Komp.) nicht unterschritten werden!
Um eine Verschlechterung der Produkteigenschaften zu ver-
meiden, darf die maximale B2-Menge von 1000 g (bezogen
auf 20 kg A1-Komp.) nicht tiberschritten werden!

Die A-Komponente wird durch das Entleeren der kleinen blau-
en A2-Komp. in die groBe blaue A1-Komp. und anschlieBender
grindlicher Homogenisierung mit Hilfe eines geeigneten
Ruhrgerates oder durch kraftiges Schiitteln

hergestellt. dabei ist auf eine vollsténdige,

sorgfaltige Durchmischung zu achten, da

das Material nur dann seine optimalen Ei-

genschaften entwickeln kann.

Die gebrauchsfertige A-Komponente ist

ca. 4 Stunden stabil und kann in dieser Zeit

ohne Minderung der Produktqualitat ver-

wendet werden (temperaturabhangig).

Die B-Komponente wird durch das Auf-

I6sen des B2-Pulvers in Leitungswasser

hergestellt. Hierzu empfiehlt es sich ein

weilles, sauberes und deutlich mit dem

Buchstaben ,B” gekennzeichnetes Stan-
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dard-Gebinde, mit ca. 25 Liter Fassungsvermdgen, zu verwen-
den. Dieses kann ohne gereinigt zu werden wieder verwendet
werden. Immer erst das B2-Pulver (40 g - 1000 g fur 20 L Was-
ser) und dann erst das Wasser in das Gebinde geben. Und auch
sorgfaltig mischen, mittels geeignetem Riihrgerat oder durch
intensives Schiitteln bis sich das Salz vollstandig aufgelost hat.
Die gebrauchsfertige B-Komponente ist, abhdngig von der
Temperatur, ca. 5 Stunden stabil und kann in dieser Zeit ohne
Minderung der Produktqualitdt verwendet werden (tempera-
turabhéngig).

Verarbeitung Schleierinjektion
Zur Schleierinjektionen empfehlen wir, um eine optimale
Durchdringung des Bodens und einen gleichméBigen Gel-
schleier zu erzielen, das Material mit einer Reaktionszeit von
mindestens 2 Minuten einzustellen.
Fir die Schleiervergelung wird eine Wand oder Sohle kom-
plett durchbohrt und anschlieBend durch Injektionspacker ins
Erdreich verpresst. Die abzudichtende Flache wird in einem
Raster von ca. 30 cm. Objektbedingt und konstruktiv bedingt
kénnen auch engere Absténde erforderlich sein oder groRe-
re ausreichen. Eine quadratisch flichenzentrierte Anordnung
(d.h. versetzte Reihen bzw. quadratische Anordnung der Boh-
rungen mit einer fiinften Bohrung im Schnittpunkt von den
Diagonalen der vier Bohrungen) ist bei der Schleierinjektion
sinnvoll. Fir die Kalkulation sind mind. 12,5 Packer pro gm
anzusetzen (abhangig vom gewahlten Abstand). Die Packer
sollten im Durchmesser moglichst gro3 sein (13-20 mm). Je
gréBer der mdgliche Durchfluss durch den Packer ist, umso
geringer ist die Austrittsgeschwindigkeit am Ende. Dies ist fiir
eine gute Verteilung und Abdichtung von Vorteil.
Die Injektion muss immer in mindestens zwei, am besten drei
Stufen erfolgen. Dies ist extrem
wichtig, um eine erfolgreiche Abdichtung zu erreichen. Zwi-
schen den einzelnen Stufen muss der Packer mit Wasser ge-
splult werden um zu verhindern, dass er sich mit Material
verschlieBt. Bei einer Injektion in das Erdreich ist mit einem
Verbrauch von ca. 30-50 Liter fertige Mischung pro gm zu
rechnen. Dies ist jedoch sehr stark von der Beschaffenheit des
anstehenden Bodens abhdngig und kann daher stark nach
Oben und Unten abweichen.

Technische Daten
|6semittel- und chlorfrei
mit Wasser kompatibel

Extreme Dehnbarkeit ca. 900 %

Mischungsviskositat ca.5-7 mPas

Reaktionszeit bei 20°C von ca. 15 Sek. bis ca. 3,5 Minuten

Verarbeitungstemperatur >5°C

Reinigung im frischen Zustand mit Wasser

Mischungsverhaltnis 1:TRaumteile der gebrauchsfahigen
A- und B- Komponenten

Gebindeeinheiten

Komponente A1= 20 kg (Kanister grof3 Blau)

Komponente A2= 0,5 kg (kleinBlau)

Komponente B2= 1 kg (kleinWeif3)

B2 wird mit 20 L Wasser (=B1, Kanister gro8 Weil3, bauseits)
gemischt

Hinweise

Empfohlen wird das Tragen von Schutzhandschuhen und ei-
ner Schutzbrille. Hautkontakt vermeiden. Bei Hautkontakt mit
viel Wasser spulen.

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Die technischen Parameter sind temperaturabhdngig. Hohe
Temperaturen flhren zur Verkirzung der angegebenen
Zeiten und umgekehrt.

Es konnen eventuell flankierende Abdichtungsmal3nahmen
erforderlich sein. Bitte auch WTA-Merkblatt 4-6-05 (Nachtrag-
liches Abdichten erdberiihrter Bauwerke) beachten.

Es muss ein gleichmaBiges Mischungsverhdltnis der ge-
brauchsfertigen A- und B- Komponenten gewabhrleistet sein.
Objektabhdngig kénnen zusatzliche Verpressgange und ge-
ringere Bohrlochabstdnde erforderlich sein sowie erhohte
Materialverbrauche auftreten. Da die Verbrauche und bohr-
technischen Aufwendungen sehr stark von den objektspezi-
fischen Gegebenheiten bzw. Voraussetzungen abhangig sind,
kénnen die hier aufgefiihrten Werte nur als grobe Orientie-
rung gesehen werden.

Entsorgung

Restentleerte Gebinde kénnen in dem Bauschuttcontainer
entsorgt werden. Reste kdnnen nach der Ausreaktion als Bau-
schutt entsorgt.

Lagerung

In den verschlossenen Originalgebinden und vor Feuchtigkeit
geschitzt sind alle Komponenten bei sachgeméBer Lagerung
mindestens 6 Monate haltbar. Die A-Komponente muss auch
vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt werden.

Topfzeiten (Minuten:Sekunden), Variationen von B-Komponente und Temperatur, bezogen auf 20 kg A1-Komp.

B2-Menge 409 2009 600 g 1000 g
bei 25 °C ca. 01:50 00:28 00:14 00:10
bei 20 °C ca. 03:45 00:43 00:19 00:15
bei 15 °C ca. 05:50 01:00 00:28 00:20
bei 10 °C ca. 07:45 01:37 00:43 00:25
bei 5 °C ca. 24:00 02:38 01:12 00:40

Beachte: Diese Angaben sind sehr stark von den Temperaturen des Objektes, des Materials und der Umgebung abhangig.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind alle vorherigen Versionen ungilltig. Bitte immer aktuelles Merkblatt unter www.conseal.de verwenden. Wir behalten uns technische And im Zuge von icklungen vor. Die Angaben und
anwendungstechnische Empfehlungen machen wir nach besten Wissen, basierend auf unseren Erfahrungen und den derzeitig aktuellen wissenschaftlichen und praktischen E issen. Diese sind bindlich und begriinden keine vertraglichen
Rechtsverpflichtungen oder sonstige Verpflichtungen. Da die richtige und damit erfolgreiche Anwendung und Handhabung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, konnen wir dafiir nicht gewahrleisten. Es sind immer die entsprechenden
einschlagigen Regelwerke und Richtlinien, sowie die allgemein anerkannten Regeln zu beachten. Der Kaufer und Anwender unserer Produkte ist hiermit nicht entbunden, eigenverantwortlich die Eignung der Produkte und Systeme fiir den vorgese-
henen Verwend k und die vorhand: i 2u priifen. Die technischen Angaben basieren auf Laborpriifungen und kannen in der Praxis davon abweichen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Li di
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