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C€

EN 15814

CS 535

Dickbeschichtung 1K

polystyrolhaltige, 1-komp. Bitumendickbeschichtung PMBC

Produkteigenschaften

« schrumpfarm & risstiberbriickend

- |6semittelfrei, flexibel

Spezielle Produktvorteile

« hoher Trockenriickstand

- gebrauchsfertig, spachtel- & spritzbar

- in besoders gut spritzbarer Einstellung lieferbar
Anwendungsbereiche

 Bauwerksabdichtung gem. EN15814 u. DIN18533

Eigenschaften

CS 535 Dickbeschichtung 1K ist eine 1-komponentige, fexi-
ble, risstiberbriickende, polystyrolhaltige, haftfeste, 16semit-
telfreie, umweltschonende Bitumendickbeschichtung nach
DIN EN 15814. Sie ist weiterhin leicht verarbeitbar, spachtel-
fahig, spritzbar (maschinenabhdngig), schnell durchhéartend,
nach kurzer Zeit regenfest, hat optimale Standfestigkeit
und ist bestandig gegen alle natirlichen, im Boden vorkom-
menden, aggressiven Stoffe. CS 535 Dickbeschichtung 1K
ist frost- und tausalzbestandig sowie nicht grundwasserbela-
stend.

Anwendung

CS 535 Dickbeschichtung 1K schitzt erdberiihrte Bauteile
dauerhaft gegen Bodenfeuchte (Kapillar-, Haftwasser) und
nichtdriickendes Wasser (W1-E), nichtdriickendes Wasser auf
erdiiberschitteten Decken (W3-E) sowie Spritzwasser und Bo-
denfeuchte am Wandsockel (W4-E), gemaf EN 15814 und DIN
18533-3. Anwendbar vertikal u. horizontal, auf allen minera-
lischen Untergriinden wie Kalksandstein, Ziegelstein, Betonst-
ein, Beton, Porenbeton und Putz. Auch fiir die nachtréagliche
Abdichtung erdberihrter Bauteile nach WTA-Merkblatt sowie
mitunter auch zur Verklebung von Damm-, Drainage- und
Schutzplatten. Bei Druckwasser, Stof3fugenabdichtungen und
/ oder WU-Anbindungen empfehlen wir unser CS 536 0. CS 530.
Wird angewendet fir Keller von Wohn- und Geschéftsbauten,
Fundamente, Bodenplatten, Tiefgaragen, Stlizwdnde usw.
CS 535 Dickbeschichtung 1K ist nicht geeignet fur Abdich-
tungen von Flachddchern und Behaltern innen.

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss gemaB DIN 18533-3 vorbereitet werden.
Untergriinde missen ausreichend trocken, fest, eben, tragfa-
hig, frostfrei, frei von Ol, Fett, Teerpech, Nestern, klaffenden
Rissen, Graten, Verunreinigungen wie Staub, Schmutz, Mor-
telresten und Sinterschichten sein. Kehlen miissen gerundet
und Kanten gefast sein. Mineralische Untergriinde miissen
mit CS 502 Bitumen Voranstrich Konzentrat 1 : 10 verdiinnt
grundiert werden (alternativ mit CS 501 Bitumen Voranstrich
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unverdlinnt). Diese missen vor dem Auftrag der Dickbeschich-
tung auftrocknen. Es kann auch mit CS 563 Verkieselungs-
fliissigkeit grundiert werden. Die Dickbeschichtung wird
darauf, nach einer Wartezeit von 15 Minuten, frisch in frisch
aufgetragen.

Es darf wahrend der Bauphase kein Wasser zwischen Unter-
grund und Abdichtung gelangen, deshalb ggf. zur Zwischen-
abdichtung geeignete Mortel oder ConSeal Dichtschlamme
verwenden. Innenecken / Kehlen sind vor der Grundierung
mineralisch mit CS 510 HKS Hohlkehlensperrmortel in
einem Radius von ca. 5 cm auszurunden. Offene Stoffugen,
Fehlstellen oder Vertiefungen, die gréBer als 5 mm sind, mis-
sen vor der Grundierung mit CS 510 HKS Hohlkehlensperr-
mortel geschlossen werden. Offene Stof3fugen, Poren oder
Fehlstellen bis 5 mm sollten nach der Grundierung durch
eine Kratzspachtelung mit CS 535 Dickbeschichtung 1K ge-
schlossen werden. Die Gefahr der Blasenbildung, durch Poren
oder Hohlstellen im Beton, kann durch eine Kratzspachtelung
vermindert werden. Die Kratzspachtelung sollte vor Beginn
der Abdichtungsarbeiten trocken sein. Alte, festhaftende Bi-
tumenabdichtung (kein weiches und kationisches Bitumen)
kann, nach Reinigung und dem Auftrag einer Kontaktschicht
als Kratzspachtelung aus CS 557 liberarbeitet werden, sobald
die Kontaktschicht erhartet ist.

Verarbeitung

1. Grundierung: CS 502 Bitumen Voranstrich Konzentrat
verdiinnt (1:10 mit Wasser) oder CS 501 Bitumen Voranstrich
unverdiinnt (ca. 0,1-0,2 I/m?) mit einer Malerbiirste, Quast oder
geeignetem Spritzgerat gleichmafig auf dem Untergrund
aufbringen. Die bitumindse Grundierung darf nur lasierend,
nicht dichtend, aufgetragen werden. Sandende Untergriinde,
wie Porenbeton, empfehlen wir mit CS 902 Tiefengrund zu
grundieren. Nach vollstaindigem Trocknen der Grundierung,
wird CS 535 Dickbeschichtung 1K auftragen.

2. Anrihren: CS 535 Dickbeschichtung 1K ist gebrauchs-
fertig, jedoch kann mitunter vor der Anwendung ein kurzes
Aufriihren sinnvoll sein. Wenn CS 535 Dickbeschichtung 1K
mit CS 509 1K-Beschleuniger angemischt werden soll, wird,
pro Gebinde der Flussigkomponente, ein 1-kg-Beutel des Be-
schleunigers, wahrend des Rihrens, zugeben und die Masse
mind. 3 Minuten homogen und klumpenfrei

angemischt. Dazu die Masse erst kurz auf-

rihren und ein geeignetes Rihrwerkzeug

mit geeignetem Rihrpaddel (z.B. CS 911

Ruhrquirl) einsetzen.

3. Auftrag: Der Auftrag von CS 535 Dickbe-

schichtung 1K erfolgt in mindestens zwei
Arbeitsgangenin den jeweilig erforderlichen

Schichtdicken. Der zweite Auftrag sollte

moglichst frih aufgetragen werden, sobald

die erste Auftragsschicht nicht mehr bescha-

digt wird. Bei Arbeitsunterbrechungen wird

die Dichtschicht am Ende auf ,Null” ausgezo-
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gen und darf nicht an Gebdudeecken enden. Fldchen, Innen-
und AuBenkanten missen vollstandig Gberdeckt werden.

4. Einbettung von Armierungsgewebe: Bei der Wasserein-
wirkungsklasse W3-E ist CS 998 Armierungsgewebe in die
Dichtschicht einzubetten. Weiterhin in den Ecken und an den
Kanten bei der Sanierung. Die Armiereinlge aus CS 998 Ar-
mierungsgewebe wird nach dem 1. Auftrag in die noch fri-
sche Dichtschicht eigearbeitet.

5. Verklebung von Da@mm- u. Drainageplatten: CS 535 Dick-
beschichtung 1K (vorzugsweise unsere 2K PMBC) kann zur
Verklebung von Damm-, Schutz- und Drainageplatten ver-
wendet werden. Erst nach vollstandiger Durchtrocknung der
eigentlichen Abdichtung kénnen die Damm-, Schutz- und
Drainschichten angebracht werden. Danach sollten sofort die
Verfiillarbeiten erfolgen. Uber OKG sind die Platten zusatzlich
zu verdibeln.

Hinweise
Abhédngig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie
den Witterungsverhéltnissen kann die Durchhartungszeit
variieren. Durch die Zugabe unseres Abbindebeschleunigers
ConSeal CS 509 1K-Beschleuniger kdnnen Sie eine etwas
schnellere Regenfestigkeit und Durchtrocknung erreichen.
Bei Verarbeitung in kritischen Friihlings- und Herbstperioden
z. B., empfehlen wir unsere 2K Dickbeschichtungen.
Die geforderte Trockenschichtdicke darf an keiner Stelle un-
terschritten werden. Die geforderte Nassschichtdicke darf an
keiner Stelle um mehr als 100% Uberschritten werden.
Das CS 998 Armierungsgewebe ist GemaR DIN 18533 Teil 3
einzubetten. Die Abdichtung ist gemaR DIN 18533 Teil 1 zu
schitzen. Fir den Schutz des Abdichtsystems an der Wand
empfehlen wir unsere CS 933 System-Dranschutzbahn 3-la-
gig. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, bei Regen oder ei-
ner Umgebungstemperatur unter +5°C verarbeiten.
Nicht fur lange freie Bewitterung geeignet.
Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Zur professionellen Abdichtung von Bewegungs-, Anschluss-
und Gebdudetrennfugen wird das CS 581 / CS 582 / CS 583 /

CS 584 / CS 587 oder CS 580 Flex-Dichtband im System mit
CS 535 verwendet und in die Flachenabdichtung eingebun-
den (bitte Merkblatter der Dichtbander beachten).

Es sind die genauen Angaben und Hinweise der entspre-
chenden und aktuell giiltigen Regelwerke zu beachten!
Dies sind unter anderem ins Besondere die DIN 18533 Teil 1
und 3, DIN 18195 und Beiblatt 2 sowie die Richtlinie fir Pla-
nung und Ausfiihrung von Abdichtungen mit kunststoffmo-
difizierten Bitumendickbeschichtungen und das WTA-Merk-
blatt Nachtrdgliches Abdichtung erdberiihrter Bauteile. Bei
Bauwerken aus wasserundurchldssigen Beton ist die aktuelle
WU-Beton-Richtlinie zu beachten.

Augen- und Hautkontakt vermeiden. Bei Verarbeitung z.B.
Gummihandschuhe mit Baumwollinnengewebe verwenden.
Beachte das Sicherheitsdatenblatt.

Die Nassschichtdickenkontrolle erfolgt durch Messung nach
DIN 18195 Beiblatt 2. und, wie auch die Durchtrocknungskon-
trolle, gemaR DIN 18533-3.

Das Produkt ist nur flir gewerbliche Fachverarbeiter bestimmt!

CE-Kennzeichnung

c € m Spezialbaustoffe GmbH

0432 Stolpener Landstr.2b - D-01833 Stolpen
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CPR-DE-CS-531-002
EN 15814:2011+A2:2014
ConSeal 531 Dickbeschichtung 1K
Polystyrolhaltige, einkomponentige, kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung (PMBC) zur Bauwerksabdichtung
Wasserdichtheit: Klasse W2A
Rissliberbriickungsfahigkeit: Klasse CB2
Bestandigkeit gegen Wasser: keine Verfarbung des Wassers,
keine Abldsung von der Einlage

Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen: keine Risse

Mafhaltigkeit bei hohen Temperaturen: kein Abrutschen und Ablaufen
Brandverhalten: Klasse E

Druckfestigkeit: Klasse C2A

Gefahrliche Stoffe: NPD

Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und

des Brandverhaltens: erfillt

Technische Daten

Verarbeitungszeit (wenn mit Beschleuniger) *** | ca. 1-2 Stunden

Regenfestigkeit *

nach ca. 5 Stunden

Temp. bei Verarbeitung und Durchtrocknung ** | +5°C bis +30°C

Durchtrocknung / Belastbarkeit *

mind. 4 Tage

Brandverhalten Klasse E

Trockenriickstand / Dichte

ca.81% / ca.0,65kg/I

30 Liter Gebinde

* Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke u. Untergrund kénnen diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von
+23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Beschleuniger kann die angegebenen Werte verkiirzen. **Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur.
*** Bei Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Weiter Leistungsparameter finden Sie in der Leistungserklarung oder CE-Kennzeichnung.

Wassereinwirkungsklassen MTSD* m Verbrauch I/m?

Lieferform Lagerung / lagerfahig frostfrei ca. 12 Monate

Kratzspachtelung - - ca.1-2
W1-E (Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser) 3mm 3,70mm | mind. 3,70
W3-E (Nicht driickendes Wasser auf erdliberschiitteten Decken) 4mm 4,94mm | mind.4,94
W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel) 3mm 3,70 mm | mind. 3,70
Verklebung von Schutz-, Démm- und Drainageplatten - - ca.1-4

* Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Eine separate fachgerechte Egalisierung des Untergrundes z. B. durch eine Kratzspachte-
lung wird vorausgesetzt. Nach DIN 18533 Teil 3 ist ein Schichtdickenzuschlag von mindestens 25 % der Mindesttrockenschichtdicke hinzuzufiigen.
MTSD = Mindesttrockenschichtdicke, NSD = Nassschichtdicke

Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind alle vorherigen Versionen ungiiltig. Bitte immer aktuelles Merkblatt unter www.conseal.de verwenden. Wir behalten uns technische im Zuge von Wei icklungen vor. Die Angaben und
anwendungstechnische Empfehlungen machen wir nach besten Wissen, basierend auf unseren Erfahrungen und den derzeitig aktuellen wissenschaftlichen und praktischen E issen. Diese sind bindlich und begriinden keine vertraglichen
Rechtsverpflichtungen oder sonstige Verpflichtungen. Da die richtige und damit erfolgreiche Anwendung und Handhabung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, konnen wir dafiir nicht gewahrleisten. Es sind immer die entsprechenden
einschlagigen Regelwerke und Richtlinien, sowie die allgemein anerkannten Regeln zu beachten. Der Kaufer und Anwender unserer Produkte ist hiermit nicht entbunden, eigenverantwortlich die Eignung der Produkte und Systeme fiir den vorgese-
henen Verwend hand i 2 priifen. Die technischen Angaben basieren auf Laborpriifungen und kinnen in der Praxis davon abweichen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedi X
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